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TEXTO DE REFERENCIA DO PSQ

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

Data de atualizagao: 25/03/2026

GERENTE: Luiz Anténio Martins Filho

ENTIDADE: ABCLS - Associacao Brasileira da Construcao Leve e Sustentavel

Endereco: Rua James Watt, n® 142, conjunto 182, 18° andar — Brooklin Novo
CEP: 04576-050 — Sao Paulo/SP

CONTATO: Telefone: (11) 3842-2433

E-mail: contato@abcls.org.br

Site: https://abcls.org.br/

OBJETIVOS:

Desde agosto de 2004, a ABCLS - Associacao Brasileira da Construgédo Leve e Sustentavel vem
implementando um Programa Setorial da Qualidade para avaliar a conformidade dos componentes
envolvidos em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall e assim garantir que estes
componentes quando inseridos no sistema apresentem desempenho satisfatorio, seguranca
estrutural e contra incéndio ao longo da sua vida util, atendendo as necessidades dos usuarios e
promovendo a isonomia competitiva entre fabricantes, visando:

<% atingir e manter a qualidade, segundo especificagdes técnicas dos produtos, em adequagao
com as necessidades dos usuarios;

<4 prover de confianga os participantes do Programa, que a qualidade pretendida esta sendo
atingida e mantida;

<% prover de confianga os compradores, que a qualidade pretendida esta sendo alcangada;

% fornecer informacdes que permitam o combate a nao conformidade sistematica.

DIRETRIZES BASICAS DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE:

a) Produtos avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade

O sistema drywall é formado por uma estrutura de perfis de ago galvanizado, na qual séo
parafusadas chapas de gesso especificas para este sistema. As juntas entre as chapas sao
tratadas com fitas e massas também especificas para drywall. No caso de forros, a estrutura de
perfis de ago e chapas de gesso € suportada por suportes niveladores e tirantes.

Os componentes avaliados atualmente pelo Programa Setorial sdo: chapas de gesso, perfilados de
aco (montante, guia, canaleta C e cantoneira), suporte nivelador do tipo comum (para canaleta C),
tirante, massa para tratamento de juntas (pronta e em pd), feltro de 14 de vidro, 14 de PET, |a de
rocha parafusos para drywall, fita de papel microperfurada e fita telada autoadesiva em fibra de
vidro para tratamento de juntas e parafusos para drywall, como detalhado no item subsequente. A
Figura 1 ilustra o sistema.
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Figura 1 — llustragao do sistema construtivo em chapas de gesso para drywall

b) Evolugao dos produtos-alvo do Programa

O Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de

Gesso

para Drywall avalia atualmente a conformidade dos componentes para drywall produzidos

e/ou comercializados por 15 empresas participantes do Programa, totalizando 19 unidades fabris.
Além disso, sdo acompanhadas em revendas os produtos-alvo fabricados ou comercializados por
27 empresas nao participantes do Programa.

A selecdo dos componentes avaliados leva em consideragdo os componentes que representam
maior volume da producao nacional e que contribuem significativamente para o desempenho e a
segurancga estrutural e contra incéndio do sistema drywall utilizado nas edificagbes brasileiras.

Assim

sendo, os componentes avaliados atualmente pelo Programa e considerados para

qualificacdo das empresas participantes sao:

Chapas de gesso: chapas standard (ST) e resistente a umidade (RU) de espessura 12,5

mm e resistente ao fogo (RF) de espessuras 12,5 mm e 15,0 mm.
Perfilados de aco para estruturacédo de paredes: perfilados tipo montante (48, 70 e 90), guia

(48, 70 e 90) e cantoneira CL25.

Perfilado de aco para estruturacdo de forros e respectivos dispositivos de sustentacao:
perfilado tipo canaleta C e acessorios suporte nivelador comum e tirante.

Massa para tratamento de juntas: massas do tipo pronta e em po.

Feltro de 1a de vidro para drywall: feltros para isolamento acustico com espessuras nominais
até 70 mm.

La de PET para drywall: 1as de PET para isolamento acustico com gramatura nominal de
0,350 kg/m?, com gramatura nominal de 0,525 kg/m? e gramatura nominal de 0,700 kg/m.

La de rocha para drywall: las de rocha para isolamento acustico para montante 48,
montante 70 e montante 90.

Fita telada autoadesiva: fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas




de sistemas construtivos em chapas de gesso.
— Fita de papel: fita de papel microperfurada para tratamento de juntas de sistemas
construtivos em chapas de gesso.

A representatividade aproximada das marcas verificadas pelo Programa Setorial da Qualidade
(participantes e nao participantes) esta demonstrada na Tabela 1.

Tabela 1 — Participagao no mercado por componente (%)

Empresas participantes Empresas nao participantes acompanhadas

90% em chapas de gesso

65% em perfis de aco 20% em perfis de aco
80% em acessorios 14% em acessorios
85% em massas para tratamento de juntas 10% em massas para tratamento de juntas

70% em isolantes para drywall

Neste momento, parafusos ndo estdo sendo considerados para a qualificagdo das empresas
participantes. No entanto, estes componentes-alvos estdo sendo auditados e avaliados pelo
Programa Setorial da Qualidade.

c) Principais problemas ocasionados pelo uso de produtos que nao atendem as normas
técnicas

O nao cumprimento dos requisitos estabelecidos nas Normas Brasileiras implicara em um
desempenho insatisfatorio dos produtos ao longo de sua vida util. Os principais requisitos
estabelecidos por essas normas para os produtos avaliados pelo Programa, assim como as
manifestagcdes patoldgicas resultantes da utilizagdo de produtos que nado atendem as Normas
Brasileiras estao descritos na Tabela 2 a seguir.



Tabela 2 — Manifestagdes patologicas decorrentes da utilizagdo de componentes que ndo atendem as
Normas Técnicas brasileiras

Componente

Ocorréncias

Manifestagoes
patolégicas

Requisito normativo
correspondente

Chapa de gesso

Baixa resisténcia
mecanica

Caracteristicas
geométricas inadequadas

Deformacéao da chapa

Impossibilidade de
montagem

Densidade superficial de
massa

Resisténcia a flexao
Dureza superficial

Analise dimensional

Perfilado de ago

Espessura inferior a
minima exigida

Camada de zinco inferior a
minima exigida

Caracteristicas
geométricas inadequadas

Baixa resisténcia
mecanica

Deformacdo na montagem
e durante a vida util

Corrosao ao longo do
tempo

Folgas que comprometem
a montagem

Determinacgéao da
espessura minima e da
massa de zinco

Analise dimensional

Acessorios
(suporte nivelador
comum e tirante)

Encaixe inadequado da
canaleta / mola ao
pendural

Camada de zinco inferior a
minima exigida

Deformacéo ou queda do
forro

Corrosao ao longo do
tempo

Resisténcia a tracao

Determinagédo da massa
de zinco

Fita de papel e fita
telada autoadesiva
em fibra de vidro

Baixa resisténcia a tragéo
da fita no sentido
transversal

Caracteristicas
dimensionais inadequadas

Impossibilidade de
executar a junta entre
chapas de gesso

Destacamento das juntas

Resisténcia a tragao
Estabilidade dimensional

Analise dimensional

Massa para
tratamento de
juntas

Endurecimento

Putrefacéo

Impossibilidade de
utilizacdo

Aparecimento de fissuras

Destacamento das juntas

Retragao
Fissuracao

Aderéncia da fita a massa

Isolantes para
drywall

Baixa resisténcia a tragéo
longitudinal

Espessura inferior a
minima exigida

Corroséo do perfilado de
Aco

Desempenho inadequado
em relagado a segurancga
contra incéndio

Deficiéncia na capacidade
de sustentagéo na vertical
(perda do isolamento
acustico)

N&o preenchimento
completo do vao entre
montantes (perda de
isolamento acustico)

Corroséao ao longo do
tempo

Risco ao usuario em
situacdes de incéndio

Resisténcia a tragao
longitudinal

Analise dimensional

Contribuicdo a corrosao do
aco

Reacao ao fogo




HISTORICO E SITUAGAO ATUAL:

a) Agoes de apoio a normalizacdo e os principais acontecimentos anuais até o momento

2000 ¢

(Ano de inicio
do PSQ)

2009 ¢

(Apos
implementagdo <
do PSQ)

2010 <

2011 <

2012 <

Ocorréncia de manifestagbes patoldgicas em campo como corrosdo de
componentes metalicos, queda de forro, retragdo e fissura de juntas, entre
outras.

Necessidade de verificar a conformidade de todos os componentes que
compdem o sistema em drywall.

Ajustes e melhorias nas normas brasileiras dos componentes para drywall
para uma adequada avaliagao da conformidade dos produtos.

Conducgéo de trabalho técnico pela Associagéo Brasileira da Construgéo Leve
e Sustentavel (antiga Associagéo Brasileira do Drywall) para comprovar que os
sistemas em drywall atendiam a totalidade dos requisitos previstos pela ABNT
NBR 15575 — Parte 4.

Perda de isonomia competitiva técnica entre fabricantes do setor.
Avaliag&do dos seguintes produtos-alvo:

- Chapas de gesso com 12,5 mm em trés tipologias (ST, RF e RU);
- Perfis de ago nas tipologias Montante 70, Guia 70 e Canaleta C;
- Suporte nivelador para forro.

Estudos e prospeccdes que resultaram em incorporagdo de novos requisitos
para a avaliagdo dos componentes para drywall e em ajustes metrolégicos.

Instauragcado de Comissdes de Estudos para revisdo normativa no ambito do
Comité Brasileiro do Drywall.

Implementacédo das auditorias nas unidades fabris e em revendas brasileiras
para avaliacdo da conformidade dos produtos ofertados aos usuarios.

Publicacao da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 15758:2009 — Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e procedimentos
executivos para montagem, dividida em trés partes:

- Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes;
- Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros;

- Parte 3: Requisitos para sistemas usados como revestimentos.

Publicacéo da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 14715:2010 — Chapas
de gesso para drywall, dividida em duas partes:

- Parte 1: Chapas de gesso para drywall - Requisitos;

- Parte 2: Chapas de gesso para drywall - Métodos de ensaio.

Primeira relagdo de empresas qualificadas e de empresas nao conformes.

Inclusdo do componente fita de papel para o tratamento de juntas.



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inclusdo dos componentes massa para o tratamento de juntas, perfis de ago
nas tipologias Montante 48 e Guia 48 e suporte nivelador an&o para forro.

Publicagédo do Relatdrio Técnico de Avaliagao do Sistema Drywall em relagao
aos requisitos estabelecidos na norma de desempenho ABNT NBR 15575-4.

Inicio do médulo 1a de vidro para isolamento.

Inclusdo dos componentes chapa de gesso Resistente ao Fogo (RF) com 15,0
mm, la de vidro para isolamento com espessuras 50 mm e 70 mm e parafusos
(chapa de gesso-metal e metal-metal).

Publicacdo de Fichas de Avaliacdo de Desempenho (FAD) com diferentes
configuracdes de sistemas em drywall relacionadas ao Catalogo de
Especificagcbes do PBQP-H, que comprovam o atendimento do sistema as
exigéncias estabelecidas pela norma de desempenho ABNT NBR 15575-4.

Instalagado junto a ABNT do Comité Brasileiro do Drywall (CB 217) para revisédo
e elaboragdo das normas técnicas ligadas aos componentes e ao sistema.

Inicio do médulo 1a de PET para isolamento.

Elaboracgao dos textos base relacionados aos componentes do sistema massa,
fita de papel, acessorios para forros, 1a de vidro, parafusos e perfis de ago.

Discussdo no ambito da Comissdo de Estudos e manutencao dos principais
requisitos ligados aos perfis de ago (espessura e massa do revestimento de
zinco).

Inclusdo do componente |a de PET para isolamento no Programa.

Publicacdo da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 15217:2018 -
Perfilados de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
— Requisitos e métodos de ensaio.

Inclusdo da avaliacao de perfis de ago nas tipologias Montante 90, Guia 90 e
Cantoneira CL25.

Inicio da avaliagdo do componente fita telada autoadesiva de fibra de vidro
para tratamento de juntas em moédulo separado do PSQ.

Publicacdo da Norma Brasileira ABNT NBR 16726:2019 — Feltro de |a de vidro
para isolamento acustico e térmico em sistemas construtivos em chapas de
gesso para drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

Continuidade das revisdes normativas e elaboragao de Textos-base referentes
aos componentes (chapas de gesso, massa e fita para tratamento de juntas,
parafusos e la de PET), projeto e montagem do sistema em drywall.

Publicagdo da Ficha de Avaliacdo de Desempenho - FAD n° 030 - Ficha de
Avaliacdo de Desempenho de Sistema Construtivo em Chapas de Gesso para
Drywall, no ambito do SiNAT do PBQPH.

Publicacdo da Norma Brasileira ABNT NBR 16832:2020 - Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Las de PET para isolamento



2021

2022

2025

&

&

4

térmico e acustico — Requisitos e métodos de ensaio.

Publicacdo da Norma Brasileira ABNT NBR  16831:2020 -
Chapas de gesso diferenciadas para drywall — Classificagéo e requisitos.

Publicagédo da revisdao da Norma Brasileira ABNT NBR 14715:2021 — Chapas
de gesso para drywall, dividida em duas partes:

- Parte 1: Chapas de gesso para drywall - Requisitos;

- Parte 2: Chapas de gesso para drywall - Métodos de ensaio.

Inclusdo do componente fita telada autoadesiva em fibra de vidro para
tratamento de juntas como produto-alvo do Programa.

Publicacdo da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 15575:2021 -
Edificagbes Habitacionais — Desempenho. Parte 4: Requisitos para os
sistemas de vedacoes verticais internas e externas — SVVIE

Atualizacado da Ficha de Avaliacao de Desempenho - FAD n° 030 - Ficha de
Avaliacdo de Desempenho de Sistema Construtivo em Chapas de Gesso para
Drywall, no ambito do SiNAT do PBQPH.

Retomada das avaliagdes do componente fita de papel microperfurada para
tratamento de juntas.

Publicacdo da Norma Brasileira ABNT NBR 17170 — Edificagbes — Garantias —
Prazos recomendados e diretrizes.
Publicacdo da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 15217:2025 -
Perfilados de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall
— Requisitos e métodos de ensaio.

Inicio do médulo 1a de rocha para isolamento.

Publicacéo da revisdo da Norma Brasileira ABNT NBR 15758:2025 — Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto, desempenho,
procedimentos executivos para montagem e manutengao de paredes, forros e
revestimentos

Publicagdo da Norma Brasileira ABNT NBR 17235:2025 - Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Parafusos — Requisitos e
métodos de ensaio

Publicagdo da Norma Brasileira ABNT NBR 17236:2025 - Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Dispositivos de sustentacao
e fixagao para forros — Requisitos e métodos de ensaio

Publicacdo da Norma Brasileira ABNT NBR 17235:2025 - Sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Fitas e massa para
tratamento de jutnas — Requisitos e métodos de ensaio

Inclusdo do componente |& de rocha para isolamento como produto-alvo do
Programa.



b) Atividades de avaliagdo de conformidade: quantidade de amostras auditadas e
quantidade de ensaios realizados pelo Programa

A gestao técnica do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos
em chapas de gesso para drywall é realizada pela TESIS desde 2009. As Figuras 2 a 4, a seguir,

apresentam um resumo das atividades relacionadas a avaliagdo dos produtos-alvo.
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Figura 2 — Quantidade total acumulada de auditorias realizadas no ambito do Programa — até 03/2026
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Figura 3 — Quantidade total acumulada de ensaios realizados no ambito do Programa — até 03/2026
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Quantidade total acumulada de amostras coletadas
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Figura 4 — Quantidade total acumulada de amostras coletadas — 2021 até 03/2026
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c) Normas técnicas utilizadas e agoes de combate a nao conformidade

A seguir apresentam-se as normas técnicas, os textos-base normativos e demais documentos de
referéncia atualmente adotados no ambito do Programa:

&

&

ABNT NBR 14715:2021 — Chapas de gesso para drywall — Partes 1 e 2: Requisitos e Métodos
de ensaio.

ABNT NBR 15217:2025 — Perfilados de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso
para drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 16726:2019 — Feltros de |a de vidro para isolamento acustico e térmico em sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 16832:2020 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Las de
PET para isolamento térmico e acustico — Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 17235:2025 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Parafusos
— Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 17236:2025 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Dispositivos de sustentacio e fixagao para forros — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 17237:2025 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Fitas e
massas para tratamento de juntas — Requisitos e métodos de ensaio;

NTE-1181-NT-001-2025 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Las de
rocha para isolamento térmico e acustico — Requisitos e métodos de ensaio

Portaria INMETRO n° 322, de 23 de julho de 2021 - Regulamentagdo Técnica para Produtos
para Tratamento Acustico ou Isolamento Térmico para uso na Construcao Civil.

O combate a ndo conformidade sistematica no mercado é feito por meio:

&

da divulgacéo dos resultados, feita através da elaboragéo trimestral de um Relatério Setorial,
que apresenta a situagédo do setor verificada naquele periodo. Até o momento foram emitidos
62 Relatérios Setoriais;

da sensibilizagdao de agentes de financiamento, construtoras, compradores institucionais e
revendedores para a necessidade da utilizagdo ou comercializagdo de produtos com qualidade
controlada.



CRONOGRAMA DAS AGOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA:

a) Agodes de apoio a normalizagao

O Programa mantera o acompanhamento de discussées que venham a ocorrer € que possam
impactar as normas dos produtos-alvo, dentre elas:

Discussdes que venham a ocorrer nas Comissdes de Estudo da ABNT do CB-217 — Comité
Brasileiro do Drywall:

Tabela 3 — Comissodes de Estudo da ABNT do CB-217 — Comité Brasileiro do Drywall

COMISSAO DE ESTUDOS DO CB-217

CE-217:000.001 Terminologia
CE-217:000.002 Chapas de Gesso
CE-217:000.003 Montagem e Manutengéo
CE-217:000.004 Componentes de Fixagéo
CE-217:000.005 Juntas para Drywall
CE-217:000.006 Isolantes
CE-217:000.007 Componentes Estruturais

b) Atividades de avaliagdao de conformidade

Possibilitar as empresas do mercado o acesso as informagdes sobre o Programa, como
estabelece o documento SQ/IT188 — Condi¢des para o credenciamento de empresas junto ao
Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de
Gesso para Drywall.

Agenda com reunides técnicas setoriais regulares em 2026. Caso necessario, serdo agendadas
reunides extraordinarias.

Atualizagado permanente das informagdes contidas na pagina do PBQP-H.
Acompanhamento das metas estabelecidas pelo setor junto ao PBQP-H.

Manutengdo do suporte ao combate juridico a ndo conformidade, incluindo o atendimento
permanente a demandas do Ministério Publico oriundas de agdes ja instauradas.

Manutencdo das atividades regulares de avaliagdo dos componentes para sistemas
construtivos em chapas de gesso para drywall comercializados no Brasil e emissdo dos
documentos regulares no ambito do PSQ, quais sejam: Relatérios Setoriais, Relatérios de
Auditoria, Atestados de Qualificacao, atas das reunides setoriais, etc.

Manutengdo do suporte técnico aos participantes do Programa no que se refere ao
esclarecimento de duvidas sobre o PSQ e sobre os métodos de ensaio.




INDICADOR DE CONFORMIDADE:

A Figura 5 apresenta a evolugéo do indicador de conformidade para o setor de sistema drywall, que
considera o volume de produgcdo de cada componente avaliado pelo Programa que esta em
conformidade com as normas brasileiras.
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Figura 5 — Evolugéao do indicador de conformidade do setor

Apresenta-se na sequéncia o calculo do indicador de conformidade do setor.

Onde:

Pp: porcentagem da produgao nacional relativo as empresas participantes
Ppc: porcentagem da produgéo das empresas participantes do Programa em conformidade

Pr: porcentagem da produc¢ao nacional relativo as empresas n&o participantes acompanhadas em
revendas

Prc: porcentagem da producao nacional relativo as empresas ndo participantes acompanhadas em
revendas em conformidade

PARCERIAS:

4 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA CONSTRUCAO LEVE E SUSTENTAVEL: Coordenagéo para
elaboragéo de normas técnicas

4 ABNT: Agilizagédo do processo de aprovagdo das normas elaboradas

ANAMACO, ACOMACSs: Exercicio do poder de compra das revendas.

% CAIXA: Exercicio do poder de compra do Estado e do poder de concesséo de financiamentos
para construtores

< BNDES, Banco do Brasil e Bancos Privados: Exercicio do poder de concessdao de
financiamentos para industrias e para construtores

&



4 CBIC — Camara Brasileira da Industria da Construgdo: Orientagdo para os SINDUSCONs e
exercicio do poder de compra dos construtores; Identificagcdo de eventuais problemas de
qualidade do produto

% COHABSs e secretarias municipais de habitagao: Exercicio do poder de compra do municipio

<% SDE/Ministério da Justica/Ministérios Publicoss/PROCONSs: Agdes legais de combate a nao
conformidade em defesa do mercado consumidor

% SINDUSCONSs: Exercicio do poder de compra dos construtores; Identificacdo de eventuais
problemas de qualidade do produto

DIVERSOS:

<4 Como participar:
https://pbgp-h.mdr.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Como-Participar 1T188-3.pdf

4 Fundamentos PSQ:
https://pbgp-h.mdr.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Fundamentos-Tecnicos |IT187-2.pdf




